Technische Informationen

Parameter
Festigkeitsklasse Beton
Festigkeitsklassen Estrich
Expositionsklasse (Beton)
Koérnung
Verarbeitungstemperatur
Verarbeitungszeit

spenner

Produktdaten

C25/30 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2
CT-C30-F4 nach DIN EN 13813

XC4, XF1, nach DIN EN 206 (AuRenbauteile)
0 — 8 mm nach DIN EN 12620

>+ 5° C und < +30° C (siehe Verarbeitung)
ca. 1 - 2 Stunden (siehe Verarbeitung)

Wasserbedarf 2,5 Liter je 25 kg Sack;
4,0 Liter je 40 kg Sack
Ergiebigkeit ca. 13 Liter je 25 kg Sack;
ca. 20 Liter je 40 kg Sack
Lieferform 25 kg Sack
40 kg Sack
Anwendung

Einsetzbar fiir Betonier- und Estricharbeiten, Verbundestrich, schwimmender Estrich, Fundamente und Repa-
raturarbeiten. Auch fur die Herstellung von Stahlbeton geeignet.

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss fest (tragfahig), saugfahig sowie frei von Staub, Schmutz, Ausblihungen und sonstigen,
die Haftung mindernden Riickstanden (wie zum Beispiel Ole, Trennmittel etc.) sein. Ggf. ist der Untergrund zu
reinigen und lose Bestandteile sind zu entfernen.

Bei stark saugenden Untergriinden ist ein vorzeitiger Wasserentzug durch Vornassen oder andere geeignete
MaRnahmen zu verhindern. Dabei ist die Bildung von Pfitzen zu vermeiden. Zudem ist eine entsprechende
Grundierung aufzutragen.

Da ein grundieren die Saugféhigkeit des Untergrundes reguliert und zu einem Porenverschluss fuhrt, sind je
nach Art des Untergrundes die dafiir geltenden Regelwerke und Anforderungen zu beachten.

Eine Bewertung des Untergrundes erfolgt unter Beachtung der jeweils geltenden Norm/-en, der VOB sowie
sonstiger relevanter Regelwerke.
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Verarbeitung

Die Konsistenz kann je nach Bedarf durch Wasserdosierung eingestellt werden. Die genannten Eigenschaf-
ten/Festigkeiten werden bei einer Wasserzugabe von 2,5 Liter je 25 kg Sackinhalt oder bei 4,0 Liter je 40 kg
Sackinhalt erreicht (sauberes Wasser verwenden). Spenner Beton/Estrich homogen anmischen und danach
sofort einbringen. Durch Stampfen, Stochern oder Ritteln muss fiir eine ausreichende Verdichtung gesorgt
werden.

Nicht unter + 5° C und Uber + 30° C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und trocknen las-
sen. Der Frischmortel kann je nach Umgebungsbedingung innerhalb von ca. 1 — 2 Stunden verarbeitet werden.

FUr Betonierarbeiten vorzugsweise nicht- oder schwachsaugende Schalungen verwenden. Bei bewehrtem
Beton auf ausreichende Uberdeckung der Bewehrung achten.
Die frisch erstellten Betonflachen oder Bauteile sind ca. 7 Tage feucht zu halten und von ungunstigen Witte-
rungseinflissen (Wind, Schlagregen, Frost etc.) zu schitzen.

Dehnungs- bzw. Bewegungsfugen sind zu belassen, insofern diese schon aus dem Untergrund / der Kon-
struktion vorgegeben sind. Besteht die Notwendigkeit, Dehnungsfugen in der Flache auszubilden, so sind
diese entsprechend den Gegebenheiten vor Ort anzupassen und die gultigen Richtlinien und sonstigen rele-
vanten Regelwerke zu bericksichtigen. Zudem ist das Anbringen von Randstreifen an allen Stitzen, Wand-
anschliissen usw. erforderlich.

Wird ein Heizestrich erstellt, kann frihestens nach 14 Tagen ein Aufheizen vorgenommen werden. Fir das
Funktionsheizen und fir das méglicherweise notwendige Heizen auf Belegreife sind die geltenden Vorgaben
sowie die nachfolgenden Angaben zu beachten.

Belegreife
Bei Bedarf ist die Oberflache vor der Belegung durch mechanisches reinigen vorzubereiten.

In Abhangigkeit von den auf der Baustelle herrschenden Bedingungen (wie Klima, Schichtdicke etc.) stellt sich
die Belegreife unterschiedlich ein. Dieser Vorgang wird dabei mafl3geblich von der umgebenden Temperatur
beeinflusst. Bei hohen Temperaturen wird die Belegreife schneller erreicht als bei tiefen Temperaturen.

Vor dem Einbau von Bodenbelédgen ist die Belegreife durch Feuchtigkeitsmessungen (CM-Messungen) zu
prifen und zu protokollieren. Bei keramischen Belagen sollte die Restfeuchte = 2% nach CM-Messung liegen.
Bei dampfdichten und feuchtigkeitsempfindlichen Beldgen (PVC, Parkett etc.) sind bei der Restfeuchte die
Herstellerangaben einzuhalten.
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Zusammensetzung und Eigenschaften

Spenner Beton/Estrich besteht aus genormten Bindemitteln gem&R DIN EN 197-1, Gesteinskdérnungen nach
DIN EN 12620 sowie eigenschaftsverbessernden Zusatzmitteln.
Der Beton/Estrich ist chromatarm.

e Universell im Innen- und Aul3enbereich anwendbar.
e Leichte Verarbeitung.

e Fur FuRbodenheizung (als Heizestrich) geeignet.

e Nach Erhértung witterungsbestandig und frostsicher.
e VOC-frei.

Allgemeine Hinweise

Dem Beton/Estrich auf3er reinem Wasser keine Fremdstoffe und keine weiteren Gesteinskdrnungen beimi-
schen.

Der frisch verarbeitete Beton/Estrich ist vor ungiinstigen Witterungseinfliissen wie Temperaturen unter + 5 °C,
Regen, Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung durch geeignete MaRhahmen (zum Beispiel Abdecken mit
Folie) zu schitzen.

Dieses Produkt reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch. Deshalb sind bei der Verarbeitung Haut und Augen zu
schitzen. Bei Bertihrung grundsatzlich mit Wasser spilen. Bei Augenkontakt unverziglich den Arzt aufsu-
chen.
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CE-Kennzeichnung

Spenner GmbH & Co. KG
BahnhofstraBe 20 | 59597 Erwitte

13

KLASSIFIZIERUNG BETON: 0778 Nr.: 40 21965 02013 7
Beton C25/30 nach DIN EN 206-1; DIN 1045-2 EN 13813
Expositionsklasse  XC4 / XF1 (AuBenbauteil) Estrichmartel fir FuBbodenkonstruktionen

im Innen- und AuBenbereich.
Brandverhalten A1, kein Beitrag zum Brand

Brandverhalten A1l
GroBtkorn 8 mm

Freisetzung korrosiver Substanzen CT

Druckfestigkeit C30
ISpenner. Feuchtigkeitsklasse: Biegezugfestigkeit £

gm EN1§2§:12 WO + WF Wasserdurchlassigkeit NPD

SWACy,, Wasserdampfdurchlassigkeit NPD
Sq %

:'; b§ Es gilt auch: VerschleiBwiderstand NPD

"’J‘pn“ﬂé Richtlinie Trockenbeton Schallabsorption NPD

Warmedammung NPD

Chemische Bestandigkeit NPD

Wichtige Hinweise

Da wir fur die Herstellung unserer Trockenmortel Naturprodukte verwenden, sind Schwankungen wie z. B. bei
der Farbe und/oder der Kérnung Ublich.

Fur die Angaben in diesem Technischen Merkblatt, die aufgrund umfangreicher Laboruntersuchungen, Pri-
fungen und Praxiserfahrungen erfolgen, kann keine Gewabhr fiir die Richtigkeit und Vollstéandigkeit tlbernom-
men werden.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen und Beratungen, die wir zur Unterstutzung des Kéaufers/Ver-
arbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft
und Praxis. Sie sind unverbindlich, erfolgen stets nur als vorvertragliche/kaufvertragliche Nebenverpflichtung,
durch die keine Forderungen gegen uns abgeleitet werden kénnen, und begriinden kein vertragliches Rechts-
verhdltnis. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall Gbertragbar. Eine verbindliche Zusicherung bestimmter
Eigenschaften und die Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Wegen der Vielzahl méglicher Einfliisse bei der Verarbeitung unserer Produkte empfehlen wir dem Kéaufer/Ver-
arbeiter, unsere Produkte auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck im Rahmen von An-
wendungsversuchen (z. B. durch das Anlegen von Vergleichsflachen) selbst zu prifen.
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Die jeweils geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik missen in jedem Fall eingehalten werden.
Dariiber hinaus sind die national anerkannten Verarbeitungsrichtlinien sowie die relevanten Merkblatter zu-
standiger Fachverbande (u. a. der Verband fir Dammsysteme, Putz und Mértel e.V.) in der jeweils glltigen
Ausgabe zu beachten.

Anderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung

dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblattes verlieren alle vorherigen
Technischen Merkblatter fir das jeweilige Produkt ihre Giltigkeit.

Prinzipiell sind vor der Anwendung unserer Produkte die konkreten Sicherheitshinweise gemal dem jeweiligen
Sicherheitsdatenblatt (www.spenner-zement.de) zur Kenntnis zu nehmen und einzuhalten.

Lagerung

Witterungsgeschutzt und trocken lagern, mdglichst auf Holzrost oder einer Palette.
Bis zu 6 Monaten lagerfahig. Angebrochene Gebinde sollten umgehend wieder verschlossen werden.

Qualitatssicherung

Spenner verfugt Uber ein

o zertifiziertes Qualitdtsmanagement-System nach DIN 1SO 9001.
¢ Umweltmanagement-System nach DIN ISO 14001.

e Arbeitsschutz-System nach DIN 1SO 45001.
¢ Energiemanagement-System nach DIN ISO 50001.
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